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Titel Technische Regeln zur Druckbehalterverordnung - Rohrleitungen - Bauvorschriften-
Rohrleitungen aus textilglasverstarkten Duroplasten (GFK) mit und ohne Auskleidung (TRR
110)

Amtliche Abkiirzung TRR 110

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Abschnitt 7 TRR 110 - Herstellung und Verlegung (1)

7.1 Allgemeines

7.1.1 Beim Zusammenfiigen einer Rohrleitung durfen die einzelnen Rohrleitungsteile nicht unzulassig beansprucht oder verformt
werden.

7.1.2 Verbindungselemente zwischen den einzelnen Rohrleitungsteilen missen so beschaffen sein, dall eine sichere Verbindung
und technische Dichtheit gewahrleistet sind. Die Anzahl der Flanschverbindungen ist méglichst gering zu halten. Fur besondere
Anwendungen kénnen profilierte Elastomer-Dichtungen mit Stahleinlage verwendet werden. Dichtungen muissen ein dem
Rohrleitungswerkstoff angepalites elastisches Verhalten aufweisen.

7.2 Grundsatze fiir SchweiBarbeiten an Auskleidungsrohren

7.2.1 Zur Herstellung der SchweilRverbindungen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller beherrscht werden und die die
erforderliche Gute und GleichmaRigkeit der Schweillverbindungen gewahrleisten. Dabei missen die Schweil3verbindungen den
Anforderungen der Richtlinie DVS 2203, Teil 1, entsprechen.

Vorzugsweise ist das Heizelement-StumpfschweilRverfahren entsprechend Merkblatt DVS 2207, Teile 1, 11 oder 15 anzuwenden.
Die verwendeten Maschinen und Gerate mussen den Anforderungen nach Richtlinie DVS 2208, Teil 1, entsprechen.

7.2.2 Die Hersteller oder Errichter diirfen nur nach Richtlinie DVS 2212 gepriifte Schweifler mit gliltigen Prifzeugnissen einsetzen.
Sie missen Uber sachkundiges Aufsichtspersonal verfiigen. Die erstmalige SchweilRerprifung und Wiederholungsprifungen
werden im Einvernehmen mit dem Sachverstandigen durch den in Richtlinie DVS 2212 Teil 1, Abschnitt 2 genannten Prifer fir
Kunststoffschweil’er abgenommen.

Bei Einsatz von Schweiltverfahren, welche in den Prif- und Untergruppen nach Richtlinie DVS 2212 nicht erfalt sind, ist der
Umfang der Schweiflerpriifung mit den Sachverstandigen zu vereinbaren.

7.2.3 Der Nachweis Uber die Erflillung der Voraussetzungen nach Abschnitt 7.2.1 ist durch eine entsprechende Verfahrenspriifung
unter sinngemaler Anwendung von Richtlinie DVS 2203, Teil 1, zu erbringen. Fir Rohrleitungen nach § 30a Abs. 2 und Abs. 3
DruckbehV ist dieser Nachweis dem Sachverstandigen zu erbringen. Fir Rohrleitungen nach § 30a Abs. 1 DruckbehV Uberzeugt
sich der Hersteller von der Erflllung der Voraussetzungen.

7.2.4 SchweiBzusitze
Schweilizusatze fir WarmgasschweiRungen missen der Richtlinie DVS 2211 entsprechen.
7.3 Grundsitze zur Herstellung von Kleb- und Laminatverbindungen

7.3.1 Zur Herstellung von Kleb- und Laminatverbindungen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller oder Errichter beherrscht
werden und die die erforderliche Giite der Verbindung gewahrleisten.
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7.3.1.1 Klebverbindungen

Die Vorarbeiten fir die zu erstellende Klebverbindung sind gemaf der Verarbeitungsanleitung des Herstellers der Rohrleitungsteile
vorzunehmen. Die Klebstoffmischung (vorzugsweise Zwei-Komponenten-Epoxidharz-Kleber) ist gemaR den Angaben des
Klebstoffherstellers anzusetzen. Topf- und Verarbeitungszeit des Klebstoffansatzes sind zu beachten. Fur die Aushartung und
Warmebehandlung der Klebverbindung ist nach den MalRgaben des Klebstoffherstellers zu verfahren.

Insbesondere ist darauf zu achten, dal Klebungen bei ungiinstigen Witterungsbedingungen im Freien nur unter besonderen
Vorkehrungen (z.B. Zeltabdeckung) vorgenommen werden diurfen. Wahrend der Herstellung der Klebung mul} die Temperatur der
Fugeflachen einen ausreichenden Abstand zur Taupunkttemperatur aufweisen.

7.3.1.2 Laminatverbindungen

Fir das Herstellen von Laminatverbindungen gelten die unter Ziffer 7.3.1.1 genannten Punkte sinngemaf. Laminatverbindungen
muissen den Anforderungen der DIN 16966 Teil 7 und Teil 8 entsprechen.

7.3.2 Kleb- und Laminatverbindungen durfen nur von geschultem Personal hergestellt werden. Dieses Personal muf? tber einen
Befahigungsnachweis (z.B. Laminiererzeugnis) verfiigen. Die erstmalige und wiederkehrende Kleber-/Laminiererpriifung wird fir
Rohrleitungen nach § 30a Abs. 2 und Abs. 3 DruckbehV durch den Sachverstandigen von einer vom DVS und VdTUV anerkannten
Prufstelle durchgefiihrt.

7.3.3 Der Nachweis uber die Erfillung der Voraussetzungen nach Abschnitt 7.3.1 ist durch eine entsprechende Verfahrensprifung
zu erbringen. Fir Rohrleitungen nach § 30a Abs. 2 und Abs. 3 DruckbehV ist dieser Nachweis dem Sachverstandigen zu erbringen.
Fur Rohrleitungen nach § 30a Abs. 1 DruckbehV {iberzeugt sich der Hersteller von der Erflllung der Voraussetzungen.

7.4 Verlegung von Rohrleitungen

7.4.1 Die KRV-Verlegeanleitung A 984/82-2 und die KRV-Planungs- und Konstruktionshinweise fir GFK-Rohrleitungen sind
anzuwenden, soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist.

7.4.2 Rohrleitungen sind grundsatzlich oberirdisch, auerhalb der Verkehrsbereiche zu verlegen und missen zuganglich sein. Es
sollen moglichst wenige I6sbare Verbindungen verwendet werden.

7.4.3 Werden Rohrleitungen erdgedeckt verlegt, missen sie hinsichtlich ihres technischen Aufbaus eine der folgenden
Anforderungen entsprechen:

= sie mussen doppelwandig sein; Undichtheiten der Rohrwédnde mussen durch ein zugelassenes Leckanzeigegerat
angezeigt werden;

= sie missen als Saugleitungen ausgebildet sein, in denen die Flissigkeitssaule bei Undichtheiten abreilt;

= sie mussen mit einem Schutzrohr versehen oder in einem Kanal verlegt sein; auslaufende Stoffe missen in einer
Kontrolleinrichtung sichtbar werden; in diesem Fall dirfen die Rohrleitungen keine brennbaren Flissigkeiten im Sinne
der Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C flhren.

Kann aus Sicherheitsgriinden keine dieser Anforderungen erflllt werden, darf nur ein gleichwertiger technischer Aufbau verwendet
werden.

7.4.4 Abschnitt 7.4.3 gilt nicht fiir nicht korrodierend wirkende Stoffe, die allgemein nicht wassergefahrdend sind (WGK 0).

7.4.5 Erdgedeckt verlegte Rohrleitungen sollen eine Scheiteliiberdeckung von mindestens 1,0 m aufweisen, um Radlasten bis zu 5
t aufzunehmen. Uber erdgedeckt verlegte Rohrleitungen filhrende Fahrbahnen miissen befestigt sein. Bei geringeren
Uberdeckungshéhen oder héheren Radlasten ist nachzuweisen, daR unzuldssige Beanspruchungen der Rohrleitung
ausgeschlossen sind. Unter der Rohrleitung mufl auf der ganzen Lange mindestens 15 cm steinfreier und verdichtungsfahiger
Boden vorhanden sein. Punktauflager sind nicht zulassig.

Das Umhiillungsmaterial muB} frei von scharfkantigen Gegenstanden, Steinen, Asche und sonstigen bodenfremden Stoffen sein.
Lehm und Ton sind nicht zu verwenden. Das Umbhillungsmaterial mu® bis zu einer Hohe von 30 cm Uber den Rohrscheitel
aufgeflllt und sorgfaltig von Hand verdichtet werden. Auf die Verlegeanweisung des Herstellers der Rohrleitungsteile und die KRV-

Verlegeanleitung A 984/82-2 wird hingewiesen.

7.4.6 Rohrleitungen in flachen Kanalen, die oben offen sind oder mit Rosten abgedeckt sind, brauchen nicht von Verfiillmaterial
umgeben sein.
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7.4.7 Rohrleitungen miissen so verlegt sein, daB sie ihre Lage nicht unzuldssig verandern. Dies gilt als erfillt, wenn

1. temperaturbedingte Dehnungen bei der Verlegung berilicksichtigt und langere Rohrleitungen mit elastischen
Zwischenstlcken ausgeristet sind, soweit nicht die Rohrfihrung eine ausreichende Dehnung ermdglicht,

2. oberirdische Rohrleitungen auf Stiitzen in ausreichender Zahl aufliegen, so dal} eine unzuldssige Durchbiegung
vermieden wird und sie so befestigt sind, dal gefahrliche Lageveréanderungen nicht eintreten kénnen und

3. erdgedeckte Rohrleitungen so verlegt sind, dal sie gleichmafig aufliegen.

7.4.8 Erdgedeckte Rohrleitungen missen so verlegt sein, dal ein Abstand von mindestens 1 m zu o&ffentlichen
Versorgungsleitungen vorhanden oder die Sicherheit auf andere Weise gewahrleistet ist, um eine sicherheitstechnisch bedenkliche
gegenseitige Beeinflussung zu verhindern.

Zu den 6ffentlichen Versorgungsleitungen gehoren insbesondere Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen, elektrische Leitungen und
Leitungen von Fernmeldeanlagen.

7.4.9 Sicherheitstechnisch erforderliche Absperreinrichtungen missen leicht zuganglich und einzusehen sein.
7.4.10 Rohrleitungen sind so zu verlegen, daf} sie vollstédndig entleert oder freigespiilt werden kdnnen.

7.4.11 Oberirdisch verlegte Rohrleitungen missen in geeigneten formschlissigen Haltern verlegt sein. Halter sollen elastische
Einlagen enthalten.

Festpunkte dirfen nur formschlissig ausgefiihrt werden. Armaturen dirfen die Rohrleitungen nicht durch ihr Eigengewicht
Uberbelasten; durch Betatigungskrafte diirfen keine unzulassigen Beanspruchungen auf die Rohrleitung tbertragen werden.

Fulinoten
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